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Technical Data Sheet

ÜRETİM ÖLÇÜLERİ / PRODUCTION DIMENSIONS:  1250 x 2500 mm
Farklı ölçü ve kalınlıktaki PLYLAM talepleriniz için satış birimimizle iletişime geçiniz.
For PLYLAM reguests in different sizes and thicknesses, please contact our sales department.
Kullanım Alanları: Karavan sektörü, yat sektörü, tiny house sektörü, ev ve ofis mobilyalarında, mutfak dolaplarında güvenle kullanılabilir.
Usage Areas: Caravan industry, yacht industry, tinyhouse industry, it can be used safely in Home and office furniture, kitchen cabinets.

PLYLAM KALINLIK VE AĞIRLIK TOLERANSLARI / PLYLAM THICKNESS AND WEIGHT TOLERANCES
Plylam kalınlığı / Plylam Thickness-mm

Kat sayısı-adet / Number of Layers-pcs

Minimum kalınlık / Minimum Thickness-mm

Maximum kalınlık / Maximum Thickness-mm

Ortalama kalınlık / Average Thickness-mm

Ortalama ağırlık / Average Weight-kg/m2
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HUŞ KONTRPLAK KALINLIK VE AĞIRLIK TOLERANSLARI / BIRCH PLYWOOD THICKNESS AND WEIGHT TOLERANCES
Kontrplak kalınlığı / Plywood Thickness-mm

Kaplama Sayısı / Number of Layers-pcs

Minimum kalınlık / Minimum Thickness-mm

Maximum Kalınlık / Maximum Thickness-mm

Ortalama kalınlık / Average Thickness-mm

Ortalama yoğunluk / Average Density

Ortalama ağırlık / Average Weight-kg/m2
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680 - 720 kg/m3
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PLYLAM'IN ORTALAMA EĞİLME MUKAVEMETİ VE SERTLİK DEĞERLERİ  / AVERAGE BENDING STRENGTH AND HARDNESS VALUES OF PLYLAM
PLYLAM KALINLIKLARI

PLYLAM THICKNESSES

(MM)
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EĞİLME DİRENCİ / BENDING STRENGTH

LİF YÖNÜ UZUN / LONG FIBER DIRECTION LİF YÖNÜ KISA / SHORT FIBER DIRECTION

ELASTİKLİK MODÜLÜ / ELASTICITY MODUL

LİF YÖNÜ UZUN / LONG FIBER DIRECTION LİF YÖNÜ KISA / SHORT FIBER DIRECTION


